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Поиск новых путей генерирования активных катализаторов олигомеризации и 

полимеризации этилена представляет огромный интерес для современной химии. 

В рамках данной работы разработаны новые методы генерирования и активации 

комплексов никеля на основе производных орто-фосфинофенола - 2-дифенилфосфанил-4-

метилфенола (1), 2-дифенилфосфанил-4-метилфенил-дифенилфосфината (2) [1]. 

Проведенные исследования показали, что взаимодействие продуктов электрохимического 

восстановления комплекса [NiBr2(bpy)2], где bpy = 2,2’-бипиридил (схема 1), с 

фосфорорганическими соединениями 1 и 2 приводит к образованию новых комплексов никеля 

[Ni(bpy)(CH3C6H3(PPh2)OH)] и [Ni(bpy)(CH3C6H3(PPh2)OP(O)Ph2)], способных 

олигомеризовать этилен с образованием линейных α-олефинов с конверсией этилена вплоть 

до 97% [2]. Установлено, что каталитическая активность данных комплексов не уступает 

каталитической активности системы, полученной на основе [Ni(COD)2] [3]. 

 
Схема 1 - Электрохимический синтез комплекса [Ni0(bpy)2] 

 

Таблица 1 - Условия и результаты процессов каталитической олиго-/полимеризации этилена 

под действием комплексов никеля и производных орто-фосфинофенола 1 и 2 (Рисх = 50 атм, 

100°C, t = 16 ч)* 

№ Катализатор 
Загрузка C2H4, 

г (ммоль) 

Конверсия этилена, г (%); 

TON, моль/моль 

Полиэтилены, г; 

tпл., °C, ρ, г/cм3 

1 1 / Ni 13.3 (475) 13.0 (97); 4642 13.0; 119-123, 0.960 

2 2 / Ni 11.0 (392) 8.3 (75); 2964 8.3; 114-120, 0.954 

*Каталитически активные формы комплексов получены in situ при смешении растворов орто-

фосфинофенола с раствором электрохимически полученного комплекса [Ni0(bpy)2] 
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